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.LE CORTEN®

Informations, usage et précautions

Idéal pour un usage en extérieur, le CORTEN® est un acier trés apprécié notamment dans le domaine de 'architecture, pour sa résistance a la
corrosion atmosphérique et pour son aspect brut qui évolue dans le temps (les 6 a 18 premiers mois en général en fonction de son exposition
et du climat) puis se stabilise pour obtenir un aspect « rouillé » voir presque « brun ».

Cet acier a été enrichi de différents éléments tels que le phosphore, le chrome, le cuivre ou encore le nickel et le molybdéne pour en faire
une matiére ultra résistante a la corrosion grace a cette couche protectrice d’oxydes qui évolue avec les conditions atmosphériques.

Compte tenu de ces caractéristiques et des temps d’oxydation nécessaires, Les produits Cleversteel® sont livrés peu, voire non oxydés. Il
est tout a fait normal qu’une irrégularité d’oxydation soit identifiée les premiers mois, 'oxydation étant plus lente en fonction des formes des
produits, des zones exposées a la lumiére ou a Uhumidité.

Pour accélérer ['oxydation et donc la formation de cette couche auto-protectrice appelée patine, nous vous invitons donc a exposer et changer
U'orientation des produits les premiéres semaines pour atteindre L'aspect final souhaité plus rapidement. A savoir, néanmoins que la teinte ne
sera jamais complétement homogeéne et sa texture grainée, c’est d'ailleurs pour ce cdté graphique qu'elle est séduisante.

Vous pouvez tout a fait décider de stopper L'évolution de la patine si la teinte vous comble parfaitement en appliquant un fixateur sur U'en-
semble du produit. Pour se faire, vous trouverez le produit adéquat dans les accessoires de notre boutique en ligne. Application a réaliser 1a
2 fois par an en fonction des conditions climatiques.

Ce matériau ne nécessite aucun entretien et est complétement adapté a un usage extérieur.
Par ailleurs, si la patine protectrice a été enlevée malencontreusement, elle se reformera sur la zone griffée.

Des conditions climatiques trop humides ou agressives (eau de mer) peuvent influer sur la formation de la patine. Une alternance de condi-
tions humides et séches (évaporation de L'eau) sont idéales pour optimiser le processus de formation et d’oxydation.

La formation de la patine libérant un peu d’oxydes, 2 possibilités s offrent a vous :
il faut éviter de les installer sur des supports poreux au risque d'avoir des taches sur ceux-ci ou bien opter pour un fixateur et stopper ainsi
le processus de rouille et de ce fait vous garantir également la teinte et l'aspect.
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